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Одним из основных потребителей топ-
ливных и энергетических ресурсов остается 
металлургическое производство. Энергосбе-
регающие технологии позволяют повысить 
эффективность использования топливно-энер-
гетических ресурсов, которые составляют 
значительную долю затрат в себестоимости 
продукции.  

Снижение расходов энергоресурсов при 
непрерывной разливке стали в машине непре-
рывного литья заготовок (МНЛЗ) возможно 
при рациональном использовании теплоты 
расплава, что позволит уменьшить или ис-
ключить нагрев слитка перед прокаткой [1–5]. 
Оптимальной организацией теплоотвода от 
поверхности слитка в процессе его охлажде-

ния и кристаллизации занимались исследова-
тели в работах [6–9]. 

Повышение теплосодержания слитка на 
линии «МНЛЗ – прокатный стан» описыва-
лось в работах [10, 11], где рассматривались 
высокотемпературные технологии литья сля-
бов. 

Математические модели охлаждения не-
прерывнолитого слитка позволяют учитывать 
важнейшие характерные черты процесса кри-
сталлизации: сложные граничные условия, 
изменяющиеся по зонам, выделение скрытой 
теплоты кристаллизации в интервале темпе-
ратур солидус – ликвидус и связанные с ним 
процессы образования кристаллов, особенно-
сти технологии и другие вопросы [12–19]. 
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Описывается энергосберегающая технология, позволяющая повысить эффективность ис-
пользования топливно-энергетических ресурсов при непрерывной разливке стали. Предлага-
ется использовать теплоту расплава непрерывнолитого слитка, что позволит уменьшить или 
исключить его нагрев перед прокаткой. Для этого разработана математическая модель рацио-
нального охлаждения непрерывнолитого слитка в машине непрерывного литья заготовок
(МНЛЗ) с применением теплоизолирования в зоне воздушного охлаждения. Описываются ма-
териалы теплоизолирующего устройства и его конструктивное применение в технологиче-
ской схеме МНЛЗ.  

Для расчета теплообмена между слитком и теплоизоляционным устройством совместно 
решены задачи охлаждения слитка и разогрева теплоизоляционной конструкции. Составлен 
тепловой баланс зоны теплоизолирования. Проанализировано взаимодействие тепловых по-
токов между слитком и теплоизолирующим устройством с помощью математического моде-
лирования.  

По результатам моделирования можно сделать вывод о том, что при использовании зоны 
теплоизолирования затвердевание слитка происходит при скоростях до 1,3 м/мин. При более 
высоких скоростях вытягивания для полного затвердевания слитка перед порезкой необходи-
мо увеличить интенсивность охлаждения в зоне вторичного охлаждения (ЗВО). Средне-
массовая температура возрастает на 160–260 °С. По полученным данным можно сделать вы-
вод: при использовании теплоизоляции происходит термостатирование слитка, разность тем-
ператур между поверхностью и центром уменьшается на 100–220 °С по сравнению с воздуш-
ным охлаждением, т. е. экономия теплоты составляет около 30 %. 

Ключевые слова: машина непрерывного литья заготовок, непрерывнолитой слиток, ма-
тематическая модель, охлаждение, энергосбережение, теплообмен, теплота расплава, 
температурное поле, теплосодержание, теплоизолирование. 

 
 



Краткие сообщения 

108 

Разработка и реализация математической 
модели затвердевания непрерывнолитого 
слитка прямоугольной и восьмиугольной 
формы в двумерном пространственном пре
ставлении описана в работах [17, 20, 21].

Особенностью данной модели является 
учет зоны теплоизолирования, которая расп
ложена непосредственно после зоны водо
воздушного охлаждения. В этой зоне прои
ходит разогрев поверхностных слоев слитка 
за счет теплоты жидкой фазы.  

Теплоизоляционное устройство предл
гается расположить в технологической схеме 
МНЛЗ между роликами и несущими пр
жимными балками тянущей клети (рис.
разбивкой на блоки по ширине балки. Тепл
изолирующую конструкцию предлагается 
выполнить из следующих материалов: со 
стороны слитка жаростойкая сталь марки
10X11H20T2P, со стороны крепёжной балки 
Cт3. В качестве теплоизоляционного слоя и
пользуется каолиновая вата с высокими огн
упорными свойствами [22]. Д
профилактических ремонтов конструкция в
полняется разборной. Учитывая повышенный 
температурный режим, в зоне теплоизолир
вания применяются жаропрочные ролики. 

Для расчета теплообмена между слитком и 
теплоизоляционным устройством необходимо 
совместно решить задачи охлаждения слитка и 
разогрева теплоизоляционной конструкции.

Составим тепловой баланс зоны тепл
изолирования. Статья прихода 
теплоту, поступающую с непрерывнолитым 
слитком в зону теплоизолирования:

  пр л к кр жmQ C t t q C T G    

Рис. 1. Расположение теплоизолирующего устройства в тянущей клети
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вания применяются жаропрочные ролики.  
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теплоизоляционным устройством необходимо 
овместно решить задачи охлаждения слитка и 
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пр л к кр ж ,Q C t t q C T G      

где кt  – конечная температура стали,
T  – перегрев сверх температуры начала 

затвердевания, °С; 
G  – производительность МНЛЗ, кг/с.
Так как тепловые потоки в направлении, 

перпендикулярном к технологической линии, 
будут значительно превышать тепловые пот
ки в других направлениях, ими можно пр
небречь. Статьи расхода теплоты включают: 
теплоту, уходящую со слитком 
вые потери: начQ  – теплота, затраченная на 
начальный разогрев устройства, 
та, аккумулируемая теплоизоляционным м
териалом кожуха, ролQ  –
на нагрев роликов рольганга, 
потери в окружающую среду.

пр сл ак нач рол срQ Q Q Q Q Q    

Часть теплоты начQ
только в первоначальный момент времени и 
при длительной работе не учитывается.
В дальнейшем полагаем, что конструкция н
ходится в разогретом состоянии и теплоотд
ча определяется в условиях стационарного 
режима. 

Теплота, отдаваемая затвердевшей коро
кой слитка, нагревает стенку теплоизол
рующей конструкции. Через время 
разница температур уменьшится, величина 
теплового потока от слитка к внутренней 
стенке устройства также уменьшится, между 
поверхностью и центром слитком произойдет 
выравнивание температур за счет нагрева п
верхности слитка (рис. 2).
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Перенос теплоты от слитка к теплоизол
ционной конструкции через воздушный зазор 
осуществляется излучением и конвекцией. 
Тепловой поток сл кq   запишем по формуле
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где прE  – приведенная степень черноты при 
теплообмене излучением, пр 0,74E 

8
0 5,67032 10C    Bт/(м2К4) 

Стефана – Больцмана; 
п ст,t t  – температуры поверхности слитка 

и стенки конструкции, °С; 
з  – коэффициент теплопроводности 

воздуха в зазоре между слитком и устройс
вом, Bт/(мК); 

  – величина зазора, м. 
Теплоперенос от конструкции в окр

жающую среду осуществляется теплообм
ном излучения и конвенцией. Со стороны о
ружающей среды для нахождения коэффиц
ента теплоотдачи применено уравнение, ан
логичное тому, которое решается для тепл
изолированного кожуха со стороны слитка:

4
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где 1C  – коэффициент излучения поверхн
сти стенки устройства, Bт/м2 К4; 

п ср,t t  – температуры поверхности ус
ройства и окружающего воздуха,

Величина удельного теплового потока 
срq  зависит от теплового состояния конс

рукции, толщины, вида теплоизоляции и от 

Рис. 2. Тепло
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емпературы поверхности уст-
ройства и окружающего воздуха, °С. 

Величина удельного теплового потока 
зависит от теплового состояния конст-

рукции, толщины, вида теплоизоляции и от 

температуры окружающей среды. Основное 
количество теплоты от слитка к устройству 
передается излучением.  

Изменение количества теплоты в тепл
изоляционном устройстве вследствие
проводности за время   вызывает изменение 
количества энергии вещества и рассчитывае
ся по формуле 

.k
TdQ C dxdy

 


 

Для определения теплового состояния ус
ройства необходимо рассчитать тепловой поток, 
поступающий от слитка к конструкции [21]. 
Сложный теплообмен выражается суммарным 
коэффициентом s , учитывающий передачу 
теплоты излучением л  и конвекцией 

Решение уравнения теплопроводности 
теплоизолирующего устройства осуществл
лось численными методами, аналогичными 
тем, которые использовались при решении 
уравнения теплопроводности для слитка [21]. 
Адекватность модели определялась
щью статистических критериев Фишера, 
Стьюдента, Манна – Уитни.

Было промоделировано температурное 
поле непрерывнолитого слитка при разли
ных скоростях разливки для слитков прям
угольных сечений 250
2501100…2350 мм.  

Длины зон водо-воздушного охлаждения 
и теплоизолирования (17 
стоянными для всех скоростей. В секциях 
зоны водо-воздушного охлаждения инте
сивность теплоотдачи регулировалась расх
дом воды. Критерием выбора 
на 100–650 Вт/(м2К) было полное затвердев
ние слитка перед его порезом на мерные дл
ны и обеспечение среднемассовой температ
ры не ниже 1200 °С.  

Тепловой баланс непрерывнолитого слитка  
в зоне теплоизолирования 

Расчет теплообмена между непрерывнолитым слитком 
и теплоизолирующим устройством… 
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По результатам моделирования установле-
но, что в отличие от традиционной технологии 
при использовании теплоизолирующего уст-
ройства затвердевание жидкой сердцевины 
происходит не в конце зоны вторичного охлаж-
дения (ЗВО), а в зоне теплоизолирования. Для 
исключения выпучивающего эффекта в зоне 
теплоизолирования используются опорные уст-
ройства (ролики и поддерживающие балки). 
Полное затвердевание слитка происходит за 4 м 
до выхода слитка из зоны теплоизолирования. 
Таким образом, величина ферростатического 
давления не превысит допустимых пределов. 

По результатам моделирования можно 
сделать вывод о том, что при использовании 
максимальной зоны теплоизолирования за-
твердевание слитка происходит при скоростях 
до 1,3 м/мин. При более высоких скоростях 
вытягивания для полного затвердевания слит-
ка перед порезкой необходимо увеличить ин-
тенсивность охлаждения в ЗВО. Среднемас-
совая температура возрастает на 160–260 °С 
[23]. По полученным данным можно сделать 
вывод: при использовании теплоизоляции 
происходит термостатирование слитка, раз-
ность температур между поверхностью и цен-
тром уменьшается на 100–220 °С по сравне-
нию с воздушным охлаждением, т. е. эконо-
мия теплоты составляет  30 %.  
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The article describes energy saving technology, which allows to increase the efficiency of fuel 
and energy resources use in the continuous casting of steel. It is proposed to use the heat of the melt 
of a continuously cast ingot, which will reduce or eliminate its heating before rolling. For this pur-
pose, a mathematical model of rational cooling of a continuously cast casting in a continuous casting 
machine with the use of heat insulation in the air cooling zone was developed. Materials of a heat-
insulating device and its constructive application in the technological scheme of CCM are described. 

To calculate the heat transfer between the ingot and the heat insulating device, the problems of 
cooling the ingot and heating the heat-insulating structure are solved together. The thermal balance 
of the heat insulation zone was compiled. The interaction of heat flows between the ingot and 
the heat insulating device is analyzed using mathematical modeling. 

Based on the simulation results, it can be concluded that when using the thermal insulation 
zone, the ingot solidification occurs at speeds up to 1.3 m / min. At higher drawing speeds, to fully 
solidify the ingot before cutting, it is necessary to increase the cooling intensity in the secondary 
cooling zone (SCZ). The average mass temperature increases by 160–260 °С. According to the data 
obtained, it can be concluded that when the thermal insulation is used, the ingot is thermostatted, 
the temperature difference between the surface and the center is reduced by 100–220 °С compared to 
air cooling, that is, the heat saving is about 30%. 

Keywords: continuous casting machine, continuous-cast ingot, mathematical model, cooling, 
energy saving, heat exchange, heat of melt, temperature field, heat content, heat insulation. 
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