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В статье рассмотрен вопрос оценки одного из важнейших технологических параметров 
зимнего бетонирования -  коэффициента теплопередачи ограждения твердеющего бетона. Из­
ложена проблема расчета коэффициента теплопередачи грунтового массива и сделан вывод о 
невозможности использования для его расчета стандартных формул, основанных только на 
теории теплопроводности. Сформулирована задача расчета коэффициента теплопередачи 
грунтового массива и для ее решения применены приемы математической физики и теории 
решения дифференциальных уравнений. Используя стандартное дифференциальное уравне­
ние теплопроводности и задавшись граничными условиями его применения, а также исполь­
зуя метод интегрального преобразования Лапласа, получили решение данного уравнения. Та­
ким образом, аналитическим путём получены формула для расчета величины тепловых по­
терь выдерживаемого бетона в грунтовый массив, а также формула для расчета величины ко­
эффициента теплопередачи грунтового массива. Показано, что размерность выражения для 
расчета величины коэффициента теплопередачи грунта полностью совпадает с размерностью 
коэффициента теплопередачи.
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Точная оценка температурно-прочностных 
параметров зимнего бетонирования -  залог обес­
печения качества монолитных железобетонных 
конструкций, а также путь к минимизации расхо­
дов энергии на их термообработку [1, 2].

Существующие методы расчета параметров 
зимнего бетонирования основаны на использова­
нии приведенного коэффициента теплопередачи 
ограждения твердеющего бетона [3-7], который 
характеризует величину его теплопотерь в окру­
жающую среду. Приведенный коэффициент явля­
ется интегральной величиной, учитывающей ко­
эффициенты теплопередачи различных материа­
лов, соприкасающихся с бетоном. Определение 
коэффициента теплопередачи таких конструкций, 
как опалубка и утеплитель, не вызывает трудно­
стей в виду ограниченной их толщины [3-10]. 
В то же время для таких конструкций, как фун­
даменты, определение коэффициента теплопере­
дачи грунта по известным методикам невозмож­
ны в виду бесконечности толщины поперечного 
сечения грунта.

Отметим, что процесс распространения тепла 
в грунтовом массиве не описывается классической 
для строительной науки теорией теплопроводно­
сти, как, например, процесс теплопередачи от бо­
лее нагретой среды к менее нагретой через разде­

ляющую их стенку определенной толщины и из 
определенного материала. Для решения задачи 
применительно к грунту необходимо использовать 
также приёмы математической физики и теории 
решения дифференциальных уравнений.

Сформулируем задачу. На поверхность 
грунтового основания укладывается бетонная 
смесь с определенной начальной температурой и 
выдерживается в течение определенного време­
ни. Примем, что бетонная смесь выдерживается 
с постоянной температурой, равной её началь­
ной. Грунтовое основание отогретое (или имеет 
положительную температуру благодаря выпол­
ненным мероприятиям по защите от промерза­
ния) имеет одинаковую, равномерно распреде­
ленную температуру на достаточную глубину 
(не менее 3 -4  метров). Необходимо получить 
аналитическую зависимость, описывающую 
процесс теплопередачи выдерживаемого бетона 
грунтовому основанию.

Как и любая задача теплопроводности, данная 
задача решается через дифференциальное уравне­
ние теплопроводности [11, 12]. Представим массив 
грунтового основания в виде полуограниченного 
тела (ограниченное с одной стороны плоскостью 
yz, а с другой стороны -  в направлении оси x -  
простирающееся в бесконечность).
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В соответствии с описанной ситуацией при­

мем начальные условия распределение температу­
ры внутри грунтового массива.

Температура полуограниченного тела (масси­
ва грунтового основания) во всех точках имеет 
постоянное значение: T (x,0) = const.

Выдерживание бетонной смеси на поверхно­
сти грунтового основания с постоянной темпера­
турой соответствует граничному условию первого 
рода (задание температуры поверхности полуогра­
ниченного тела).

Таким образом, в начальный момент времени 
(г = 0) поверхность полуограниченного тела при­

нимает температуру Tc (температура уложенной 
бетонной смеси), которая затем поддерживается 
постоянной в течение времени выдерживания бе­
тонной смеси гВЫдерж .

Примем, что перепад температуры в беско­
нечно удаленной точке в грунтовом массиве от­
сутствует. Это допущение справедливо для габа­
ритов грунтового блока, в пределах которого про­
исходит теплообмен.

Приведем математическое описание вышеска­
занного.

Дифференциальное уравнение теплопровод­
ности:

dT  (x, г) d2T  (x, г)
(1)'  = a \  ' .

oT dx2
Краевые условия:
T (x,0) = T0 = const; (2)

T (0, г) = Tc = const; (3)

dT  ̂  г) 0
dx ’

(4)

где T (х, г) -  искомая функция распределения тем­

пературы внутри тела грунтового массива во вре­
мени ( г ) и глубине (x);

г > 0 -  время теплообмена выдерживаемого 
бетона конструкции и массива грунтового основа­
ния (сек.);

0 < х < +с» -  координата, начало которой
(х = 0) соответствует поверхности грунтового 
массива, положительное направление -  перпенди­
кулярно плоскости хувглубь грунтового массива.

Физический смысл краевых условий:
(2) -  в начальный момент времени температу­

ра во всех точках массива грунтового основания 
имеет постоянное значение;

(3) -  поверхность полуограниченного тела в 
момент времени г = 0 принимает определенную и 
постоянную на протяжении всего процесса тепло­
обмена положительную температуру;

(4) -  отсутствует перепад температуры в бес­
конечно удаленной точке в грунтовом массиве.

Для решения дифференциального уравнения 
(1) при заданных граничных условиях (2)-(4) при­

меним метод интегрального преобразования Лап­
ласа, поскольку данный метод наиболее эффек­
тивно использовать по временной координате, 
а также по пространственной координате для тел, 
имеющих полуограниченную протяженность [13].

Суть преобразования Лапласа в том, что изу­
чается не сама функция (оригинал), а её видоизме­
нение (изображение). Это видоизменение произ­
водится при помощи умножения на некоторую 
экспоненциальную функцию и последующего ин­
тегрирования в определенных пределах.

Таким образом, применим преобразование 
Лапласа к дифференциальному уравнению (1):

L
dT (x, г)

= L "d 2T (x, г)"

dx2
(5)

Также выполним преобразование Лапласа 
к искомой функции Т (х, т ) :

L [T (x ,t)] = J"t  (x ,г )e d г = TL (x ,s). (6)
0

Далее выполним преобразование Лапласа ле­
вой части уравнения (5), которая представляет со­
бой первую производную по времени от искомой 
функции T ( x, г).

Согласно основной теореме преобразования 
Лапласа преобразование от первой производной 
равно произведению изображения на оператор S 
минус значение функции в начальный момент 
времени, т.е.:

dT (x, г)

Эг
= sTL (x  s ) -  T  (x)

= a
d2L [T  (x, г )]  d \  (x, s)

dxz
= a-

dxl

L

(7)

Преобразуем полученное уравнение (7) в бо­
лее удобную форму с учётом краевого условия (2):

,, s T
tl (x  s )  TL (x  s ) + —  = °. (8)a a
Таким образом, дифференциальное уравне­

ние (1) в частных производных для оригинала функ­
ции T (x, г) превращается в обыкновенное диффе­

ренциальное уравнение для изображения TL (x, s ) , 

поскольку TL (x, s) не зависит от времени г .

Выполним преобразования по приведению 
подобных слагаемых и получим следующее диф­
ференциальное уравнение:

TL( x s )
s
a TL (x  s ) i 0

a
= 0 . (9)

Полученное неоднородное уравнение решается 
стандартными методами. Применим метод вариации 
произвольных постоянных, который изложен в учеб­
никах по теории обыкновенных уравнений.
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Общее решение данного дифференциального 
уравнения для изображения имеет следующую 
формулировку:

TTL (x ,s) — 0 = Aje’a + Б1 (10)

где А х и В1 -  постоянные, определяемые из гра­
ничных условий.

Применим преобразование Лапласа к краевым 
условиям (2)-(4):

L [T  (0, т)] = L[T  ] ,Tl (0, s  ) = S ;

L
dT (+<», т)

dx
= 0,TL (+<»,т) = 0.

(11)

(12)

Используя (12) применительно к (10), получаем:

0 = TL(+x>,т) = Is - I S B1e . (13)
V a \  a

Из (13) следует, что постоянная Aj=0, так как в 
противном случае первый член правой части (13) не­
ограниченно возрастает и равенство не выполняется.

Для определения второй постоянной Б\  вос­
пользуемся граничным условием (11) также при­
менительно к  (10):

(14)

T c - T ) =B e  v a0 = б 1 ,
s s

откуда Б1 = —T) — tc

Тогда решение для изображения будет иметь
вид:

Т )  -  Tl (x, s ) = (T  — Tc ) y f c . (15)

Для нахождения оригинала воспользуемся 
таблицами изображений функций, из которой из­
вестно, что:

L— 1  e~k^s 
s

= 1- erf
к

2 л/т )

x

(16)

В нашей задаче к = —= .  Следовательно, по­
л/a

сле перевода изображения в оригинал получим:

x
T0 — T (x, т )= (Т  —Tc) 1—erf

2y[ax
(17)

Окончательно решение выглядит следующим 
образом:

T ( x, t) — T

T0 — Tc
- = erf (18)

^2\[aT )
Получено решение дифференциального урав­

нения (1), однако оно не дает в чистом виде ответы 
на поставленные вопросы.

Поэтому, используя полученное уравнение, 
определим потери тепла dQS за время d  т через 
единицу площади:

dQs =—Ч ^ -ox
d т =

x =0

= —1 Т —T c у *

Известно, что:

erferf

d
dx

erf
2y[an

2*Jcn

x
4aT

x=0

(19)

(20)

При x = 0 экспоненциальная функция равна 
единице. Получаем выражение для определения 
плотности теплового потока (вт/м2):

dQs
q =-

dx
= —^ 1  (T0 —Tc). (21)

Vnax V пт
Количества тепла Q, отдаваемое выдерживае­

мой бетонной смесью за конечный промежуток 
времени выдерживания (твыдерж) найдём путём 
интегрирования от 0 до твыдерж:

Q = Т  , р  T  — Tc )dT =J « пт

= 2 ^  (T) — Tc) S ^ выдерж (22)

Запишем выражение (22) таким образом, что­
бы выделить ту часть, которая представляет коэф­
фициент теплопередачи:

Q =  2
Хсу

пт -(Tq — Tc) Stвыдерж ■ (23)

Таким образом, следующая часть выраже­
ния (23) представляет собой коэффициент тепло­
передачи массива грунтового основания:

х  = 2гр.осн Л
Xcj

= 1,13
Xcy

(24)
у выдерж V выдерж

где Х,с,у -  соответственно коэффициент тепло­
проводности, коэффициент удельной теплоём­
кость и плотность грунта. Выполняем проверку 
размерностей:

Хсу _ Дж Дж кг 1 _

выдерж

Д ж2

с • м • К кг • К м3 с 

Вт2 Вт
4 т/*2 2!м • К • с 4 2 2м • К м • К

Размерность выражения (24) полностью сов­
падает с размерностью коэффициента теплопере­
дачи.

В ы воды
С помощью теории теплопроводности, приё­

мов математической физики и теории дифферен­
циальных уравнений удалось решить прикладную 
задачу и аналитически найти зависимость, опреде­
ляющие величину тепловых потерь выдерживае­
мого бетона конструкции в грунтовый массив (23), 
и зависимость (24), определяющую величину ко-

x

1x
e

т

s

1
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эффициента теплопередачи грунтового массива, 
которые можно использовать в дальнейших расчё­
тах технологических параметров зимнего бетони­
рования.
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DETERMINATION OF HEAT TRANSFER COEFFICIENT 
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The article considers the issue of evaluation of one of the most important technological para­
meters of winter concreting -  the heat transfer coefficient of hardening concrete fencing. The prob­
lem of calculating the heat transfer coefficient of a soil mass is described, and it is concluded that it 
is impossible to use standard formulas based only on the theory of thermal conductivity
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Определение коэффициента теплопередачи
грунтового массива в процессе зимнего бетонирования

for its calculation. The problem of calculating the heat transfer coefficient of a soil mass has been 
worded, and the methods of mathematical physics and of the theory of solving differential equations 
have been used to solve it. By using the standard differential heat transfer equation and having spe­
cified the boundary conditions for its use, as well as using the method of the integral Laplace trans­
form, a solution of this equation has been obtained. Thus, analytically, a formula has been obtained 
for calculating the amount of heat loss of the concrete being held in the soil mass, as well as a for­
mula for calculating the value of the heat transfer coefficient of the soil mass. It has been shown that 
the dimension of the expression for calculating the value of the heat transfer coefficient of the soil 
completely coincides with the dimension of the heat transfer coefficient.

Keywords: winter concreting, heat transfer coefficient, soil base, heat loss.
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